591-2 - 4

Element Line number Method
Al(sol) 1,3 4,578 09,10, 12 ICP-OES
2 FAAS
6, 11 ICP-MS
Al(tot) 1,2,4,6, 8 ICP-OES
3 FAAS
5 7 XRF
Bi 1,2 3 4 ICP-MS
5 ETAAS
Cr 1, 4 ICP-OES
2 FAAS
3 ICP-MS
Mo 1 ICP-OES
2,3 ICP-MS
Sb 1 ICP-MS
2 ETAAS
N Thermal conductivity, decomposition in graphite crucible
Co, Ga, Nb, Pb, W, Sn ICP-MS

Abbreviations:

ETAAS: Electrothermal atomic absorption spectrometry ICP-MS:  Inductively coupled plasma — Mass spectrometry
FAAS: Flame atomic absorption spectrometry MAS Spectrophotometry
ICP-OES: Inductively coupled plasma - optical emission spectrometry XRF X-Ray fluorescence

Further information

For information regarding the preparation, certification and supply of these European Certified Reference Materials (EURONORM-
CRMs) and the use of the statistical information given on this certificate, please refer either to the producer of this Certified Reference
Material or to Technical Reports CEN/TR 10317 and CEN/TR 10350, both of which are available from the national standards body in
your country. Further information and advice on this or other Certified Reference Materials or Reference Materials may be obtained
_ from the address above.

Angaben Uber Herstellung, Zertifizierung und Bezugsméglichkeiten dieser Européischen Zertifizierten Referenzmaterialien
(EURONORM-ZRM) sowie Uber die Anwendungen der in diesem Zertifikat enthaltenen statistischen Daten sind erhaltlich beim
Hersteller dieses zertifizierten Referenzmaterials, dessen Adresse auf diesem Zertifikat angegeben ist oder sie finden sich in den CEN-
Reports CEN/TR 10317 und CEN/TR 10350, beide zu beziehen durch die nationalen Normenorganisationen.

Weitere Informationen und Hinweise zu diesem oder anderen zertifizierten Referenzmaterialien oder Referenzmaterialien kénnen unter
der oben angegebenen Adresse erhalten werden.

Pour disposer d'informations sur la fabrication, la certification et la distribution des Matériaux de Référence Certifiés Européens
(EURONORM-MRC) ainsi que sur l'utilisation des informations statistiques données sur ce certificat, se reporter soit au producteur de
ce Matériau de Référence Certifié, soit aux Rapports Techniques CEN/TR 10317 et CEN/TR 10350. On peut se procurer ces deux
documents auprés des organismes nationaux de normalisation.

D'autres informations et avis au sujet de ce Matériau de Référence Certifié, ou de tout autre Matériau de Référence Certifié ou Matériau
de Référence peuvent étre demandés en contactant 'adresse figurant plus haut dans ce Certificat.

Fér information angéaende tillverkning, certifiering och anskaffning av dessa europeiska certifierade referensmaterial (EURONORM
CRM) och for anvandning av statistisk information, som angivits i detta certifikat, refereras antingen till producenten av detta certifierade
referensmaterial eller till Teknisk Rapport CEN/TR 10317 och CEN/TR 10350 som kan erhéllas frdn den nationella
standardiseringsorganisationen.

Ytterligare information och radfragan om detta eller andra certifierade referensmaterial eller referensmaterial kan erhallas fran angiven
adress pa certifikatet enligt ovan.

Bundesanstalt fiir Materialforschung und -priifung (BAM), Berlin
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Dr. Sebastian Recknagel



